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 :פרטי ההזמנה
 .מ"בע ח דולב הדר.י: ין   שם המזמ

 .באר שבע 1\21אליעזר שמאלי :    מעונו
 .8.1.21..29: תאריך ההזמנה

 
 :תאור המוצר

 .לבדיקת כוח קריעה ואחוזי התארכות PEיריעת  :הדגם הנבדק
 
 

 :הנטילהפרטי 
 מזמיןבא כח ה :הנוטל           0/1.21./11 :המדגם ניטל בתאריך 

 8:ות במדגםכמ
 

 .במסגרת יוזמת לקוחה בדיק :מהות הבדיקה
 .8.1.21..29מפרט לקוח מתאריך  התאמה לדרישות

 .כוח קריעהבדיקת . 2
 .אחוז התארכותבדיקת . 1
 
י המזמין והבדיקות בוצעו לבקשתו בהתאם להצעת המחיר "הובא לבדיקה ע דגםהמ
 .29–8.–1.21: מיום 21-.5: 'מס

 
 םדפי 6 מכיל הז מסמך

 ואלא במלואו מש בלהשת ואין
 תוצאות הבדיקה במסמך זה 

 מתייחסות רק לפריט הנבדק
מסמך זה אינו מהווה היתר  

 .בתו תקןהמוצר לסימון 
 

 :ות הבדיקהמסקנ
 .תוצאות ראה בגוף התעודה

 
 
 
 
 

 לוטן דברת                   אדי גושר                   
 מדור פלסטיקה ומערכות השקיה                       ות השקיהמדור פלסטיקה ומערכראש        

 
 8.1.21..12: תאריך חתימה                                8.1.21..12  :תאריך חתימה       

   

 
 
 
 
 
 
          ‏8/1.21./12

 תאריך הפקת תעודה   
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 1מתוך 1דף

 

 
 

מספר 
 סעיף 

 מסקנה הערה תוצאות דרישת סעיף תאור הסעיף

----  כוח קריעה---- 

 :תנאי בדיקה

 . דקה/מ"מ 211מהירות בדיקה -

  .משוטים 8נבדקו -

 :כוח הקריעה הממוצע שהתקבל-

(N) 224.9. 

שיטת הבדיקה 
 :לפי

ISO 6259-1  
ISO 6259-3 

אין 

 מסקנה

---- 
התארכות 

 בשבר
---- 

 :תנאי בדיקה

 . דקה/מ"מ 211מהירות בדיקה -

 .משוטים 8נבדקו -

 :תקבלה התארכות ממוצעתה-

651%. 

שיטת הבדיקה 
 :לפי

ISO 6259-1  
ISO 6259-3 

אין 
 מסקנה
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 :'א חנספ
 

‏

 


